Date : 20/11/2015

TARKETT FRANCE Version : 04
D.SE. 096 : Testglissance a larampe Ramp Test FAeE
DIN 51130 : 2010-10
Température : 25 °C Humidité Relative : 47 %

Temperature :

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON :
Characteristics of the sample ;

Relative Humidity :

Essai N°: 1303 Demandeur : Milana Orelj, RnD
Tast number Requast by : departement, BP
Code article : ; Masse surfacique :
Product code ; R Mass per unit area : 2220 g/m?
Nom produit : Epaisseur:
Product name : STELLA Total thickness ; 207 Ll
Code coloris : ) Sens : PRODUCTION
Colour code : Direction :
N°de série : i
Batch .
VERIFICATION/CALIBRATION:
Verification/Calibration :
Surface de référence Standard surface
St-| St-ll St-iil
Moyenne (°) o Moyenne (°) 3 Moyenne (°) 3
Adigy. Adtas. A
= Averags CLKST-! G"Sl ! ( ) Averaga aKSE-H aSt L ( ) Avaragas U.KS;__"] O:SMH ( )
Technltnenll'jcnmc:an n®1 77 3,5 19,0 .1 227 22
TEChn[CIeﬂcﬁchnfcian n°2 9.8 1.4 206 27 227 22
Angles et tolérances d'acceptation :
Accaptance angle and critical differance values ©
St-l St-ll St-lll
Angle d'acceptation
Accaptance angle 11,2 17,9 24,9
CrD95 3,6 3,0 2,4
RESULTATS DE MESURES :
fests results :
Technicien Technician n°1 Technicien Tachnician n°2
HJ CM
; e 9,2 1,7
Angle crtique (°) 106 117
Critical angle ) 5 7 1’?
Moyenne (°) Average o 9,8 11,7
Moyenne corrigée (°) o 16 122
Corrected avarage ' :
Moyenne revétement (°) 11.9
Flooring average g
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_Essafl réalisé le 307718 2 ?edan
Date of the last @Y el

Responsable technique Station d'Essais

Tagtng centre lechmical manage:

Techniciens chargés des essais

Technicians in charge of the fests
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